P¥iloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 639/2021 ze dne: 7. 12.2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
ST@CHE,MA CZs.r.o.
ZKUSEBNI LABORATOR

Sokolska 1041, 276 01 Mélnik

Laborator uplatiiuje flexibilni pristup k rozsahu akreditace upiresnény v dodatku.

Aktudlni seznam ¢innosti provadénych v ramci flexibilniho rozsahu ma laborator k dispozici u Feditele
laboratore.

Laborator poskytuje odbornd stanoviska a interpretace vysledkii zkousek.

Zkousky:
Potadové Piesny nazev Identifikace Piedmét zkousk
islo! zkugebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? remELZRONSY
1 Stanoveni hodnoty pH AZM 02 Chemické ochranné
potenciometricky (CSN ISO 10523) ptipravky na dievo, kapalné

pripravky stavebni a
bazénové chemie, biocidni
kapalné piipravky

2 Stanoveni obsahu kvarternich AVZM 03 Chemické ochranné
amonnych slougenin (QAS) | (CSN EN ISO 2871-2) ptipravky na dfevo
metodou dvoufazové titrace

3 Stanoveni obsahu kvarternich AZM 04 Chemicky o3etfené dfevo
amonnych sloudenin (QAS) | (Al 8)3
metodou dvoufazové titrace

4 Stanoveni obsahu boru Chemické ochranné

metodou acidobazické titrace | (CSN 49 0609) ptipravky na dievo

Stanoveni obsahu boru AVZM 11 Chemicky o3etfené dievo
metodou acidobazické titrace | (CSN 49 0609)

w

6 Stanoveni obsahu 3-iodo-2- AZM 08 Chemické ochranné
propynyl N-butylcarbamatu (aplikaéni list Sigma Aldrich) piipravky na dievo
(IPBC) metodou HPLC/UV

7 Stanoveni obsahu AZM 09 Chemické ochranné
propiconazolu (PPC) (aplikaéni list Sigma Aldrich) piipravky na dievo
metodou HPLC/UV

8 Stanoveni obsahu AZM 13 Chemické ochranné
organickych latek metodou | (CSN P CEN/TS 15119-1) piipravky na dievo,
HPLC/UV * chemicky oSetiené dfevo a

vyrobky na bazi dieva

9 Stanoveni obsahu AZM 14 Chemické ochranné

piipravky na dievo,
chemicky o3etiené dievo

propiconazolu (PPC) a (aplika¢ni list Restek)
tebuconazolu metodou

GC/MS

019 Neobsazeno |

20 Stanoveni pevnosti \Y, Ohybu a SN EN 408+A1 Dievéné kOl’lStrukCC
modulu pruznosti v ohybu -¢l.5,6,7,8,10,19,20
2 g Dievo-fezivo
58 ‘

1 | Stanoveni vlhkosti CSN EN 131831
gravimetricky /

N ‘Q\ 0 al/": 5

AN

i './:: e B\ \\ 7
Strana 1z celkoveého pottu 2tran
\ O ? /

N} \j
< RN
\Y; S 4
\ /



Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 639/2021 ze dne: 7. 12.2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

STACHEMA CZ s.r.o.
7KUSEBNI LABORATOR
Sokolska 1041, 276 01 Mélnik

Pofadové Pfesny nazev Identifikace Predmét zkougk
gislo' zkugebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody’ emeL s
77 | Stanoveni smykové pevnosti CSN EN 204 Lepidla

CSN EN 205
ZP 01
CSN EN 323

v tahu lepeného spoje

Stanoveni hustoty Desky ze dfeva

gravimetricky

Iy ptipadé, ze laboratof je schopna provéadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového
¢isla oznageny hvézdickou

2y datovanych dokumenti identifikujicich zku3ebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného
postupu (v&etn& viech zmeén)

3 American Wood-Preserves Association Standard

4 3-jodo-2-propynyl N-butylcarbamatu (IPBC), tebuconazol, fenoxycarb, ~propiconazol, permethrin,

cypermethrin
Vysvétlivky:
HPLC/UV - vysokou¢inna kapalinova chromatografie s UV detekei
GC/MS - plynova chromatografie s hmotnosti spektrometrif (jednoduchy kvadrupol)
AZM - analyticka zkusebni metoda
/A - zkugebni postup
Dodatek:

Flexibilni rozsah akreditace

Poradova &isla zkouSek

1-9

Laboratof mtze modifikovat v dodatku uvedené zkugebni metody v dané oblasti akreditace pii zachovani
principu méfeni. U skougek v dodatku neuvedenych nemtize laboratof uplattiovat flexibilni pFistup k rozsahu
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